/_ ® TECHNICKY A ZKUSEBNi USTAV STAVEBNI PRAHA, s.p. B
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE
z s Akreditované zkusebni laboratofe, Autorizovana osaoba, Notifikovand osoba, Oznameny subjekt, Subjekt pro technické

posuzovani, Certifikaéni organy, Inspekéni organ / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical
Assessment Bady, Certification Bodies, Inspection Body - Prosecké 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

\

Certifikacni organ
Pobocka 0300 — Plzen

ZPRAVA O DOHLEDU

certifikaéni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odbér a zkou$eni vzorkil produktu spojené
s posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem Fizeni vyroby spojeny se zkouSenim vzorkll odebranych
v misté vyroby

¢. 030-064810

Nazev produktu:
Betonové dlaZzebni desky
typ/varianta:  CSB-Formela I-IV , CSB-Formela XL, CSB-Cantera, CSB-Grand History, CSB-Grand History

Evo, CSB- Grand Tech, CSB-Leganto, CSB-Duo Step, CSB-Valencia, CSB-Cortila, CSB-Ligneo, CSB-
Venezia, CSB-Naturblok schod, CSB-Via Tech, CSB-Concept, CSB-Silni¢ni krajnik, CSB-Travnikovy lem.

Vyrobce:
CS-BETON s. r. o.
ICO: 472 87 586
adresa: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184
Vyrobna: CS-BETON s.r.0.
ICO: 472 87 586
adresa: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184
Zakazka: Z030170017
Cislo certifikatu: 030-056045  ze dne: 2022-07-04 y
Pocet stran zpravy v&etné strany tituini: 4 Pocet stran pfiloh: 5 ‘ / ' /
Osoba odpovédna za obsah této zpravy: ',»
u
Mamn Sindela

&

vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:

sl

<
Ing. Alexéér Trinner

zastupce vedouciho certifikaéniho organu

Razitko certifikaéniho organu

Plzer, 8. ¢ervna 2023

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho certifikaéniho organu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak nez cely.
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1 VsSeobecné udaje
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Udaje o vyrobci
Obchodni jméno: CS-BETON s. . 0.
Sidlo: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184

Udaje o produktu
Nazev produktu: betonové dlazebni desky typu:

CSB-Formela I-IV , CSB-Formela XL, CSB-Cantera, CSB-Grand History, CSB-Grand
History Evo, CSB- Grand Tech, CSB-Leganto, CSB-Duo Step, CSB-Valencia, CSB-Cortila,
CSB-Ligneo, CSB-Venezia, CSB-Naturblok schod, CSB-Via Tech, CSB-Concept, CSB-
Silniéni krajnik, CSB-Travnikovy lem

Popis produktu a jeho pouziti ve stavbé: vyrobek je vhodny pro véechny typy zpevnénych
ploch dle technické dokumentace vyrobce.

PoZadavky na vyrobky jsou specifikovany ve vybranych élancich CSN EN 1339 a
v technické dokumentaci vyrobce.

Jako reprezentant ke zkouskam vybrana dlazebni deska CSB-Formela | $eda.

Technicka specifikace, technické predpisy vztahujici se na certifikaci vyrobku
e ¢&.51,52 532, 533,534,535 536, 53.7, 54,6.3, 7, NA.3.1, NA3.2 CSN EN
1339:2004 Betonové dlazebni desky - Pozadavky a zkusebni metody

e TKP 9 - Technickeé kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci, kapitola 9 Kryty
z dlazeb a dilct (srpen 2010) v rozsahu zkousenych vlastnosti

e TP 192 - Dlazby pro konstrukce pozemnich komunikaci (kvéten 2008) - v rozsahu
zkousenych vlastnosti

Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi dohledu
Dokumentace doloZzena vyrobcem:

¢ Certifikat & 2701/2020 CSN EN IS0 9001:2016 vydany TZUS Praha s.p. dne 2020-09-
30, platny do 2023-09-29

¢ Osvédgeni o akreditaci &.168/2020 od CIA pro AZL &. 1500 zku$ebni laboratof CS
BETON ze dne 2020-03-16, platné do 2025-03-16.

Seznam dokumentace SRV pro CS-BETON Nl Usy,
Podnikova norma PN &. 5/98, DlaZby a dilce ‘%?’(\r(\kaﬁn/ b,

- . . . b
Kontrolné zkusebni plan 5

TP na vyrobu
Metrologicky rad
Vysledky kontrolnich zkousek provadénych vyrobcem

* ¢ S ¢ o @

Informace o predchozim dohledu

e Jedna se o fadny dohled. Pfedchozi dohled byl ukonCen vydanim zpravy €. 030-063340
od TZUS Praha, s.p. — pobocka Plzen ze dne 2022-07-04 s kladnym vysledkem.
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2 Prubéh dohledu
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Datum provedeni:  07.06.2023

Dohled vykonali:

Vedouci posuzovatel: Martin SindelaF
Posuzovatel: Ing. Josef Kabat

Zpusob a rozsah dohledu

Byl proveden pravidelny dozor zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby
z hlediska jeho souladu s technickou dokumentaci a zajisténi jeho Ffadného fungovani
a kontrolu dodrzeni pozadovanych vlastnosti zkouskami vzork( produktu v rozsahu
stanoveném technickou specifikaci uvedenou v oddile 1.3.

Odbér vzorki

29.03.2023
Martin Sindelar
nahodny vybér

Datum odbéru:
Odbér provedi:
Zpusob odbéru:

Vysledky zkousek produktu

e Protokol ¢. 030-064674 o zkouskach dlazebnich desek, vydan
dne 2023-05-05

Vysledky posouzeni systému fizeni vyroby

Vysledky z dohledu jsou uvedeny v zdznamu z provérky systému fizeni vyroby, ktery je
archivovan v prvotnich zaznamech o posouzeni a byl v kopii predan vyrobci. V prib&hu
dohledu nebyly zjistény neshody.

3 Vyhodnoceni vysledki dohledu

3.1

Vyhodnoceni vysledkii zkousek produktu

Sledovana viastnost cF)’r:I:' Vysledky zkousky Pozadovana Uroven Vyt;gg?o—
Vzhled desky bez trhlin, Z2adna deska nesmi

odlupovani, mit trhliny, odlupovani | vyhovuje

rozvrstven| nebo rozvrstveni
TV;é'I,krozmery {mm) 298 + 2 mm
i sk g viz. protokol o zkousce 298 + 2 mm vyhovuje
sirea 50 + 3 mm

- tloustka
Pevnost v ohybu (tf.2, ozn.T) .
(MPa) < 250 > 4.0 MPa Vyhovte
Lomové zatizeni S (tf. 45, 0zn.4) .
(kN) 3 >14,2 kN > 4.5 kN vyhovuje
Odolnost proti g
povétrnostnim S <40 <6 % hmot. vyhovuje
vlivim - nasakavost
Odolnost proti max. 150,44 max. 1000g/m? ,
CHRL. g/m? 100 cykld VMoV
Odolnost proti max. 11,9 tfida 4 max. 18 ’
obrusu cm®/50cm? cm®/50cm? vyhewe
protiskluznost vychylka kyvadla

Za sucha 99 dle mista pouziti

Za mokra 89
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3.2 Vyhodnoceni systému Fizeni vyroby
e Technicka dokumentace vyrobce CS-BETON s.r.o. obsahuje popis systému fizeni
vyroby vySe uvedeného vyrobce.

e Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v technické specifikaci uvedené v oddile 1.3.

e Systém Fizeni vyroby je v souladu s technickou specifikaci.
e Neshody nebyly zjistény

4 Zavér
Pfi dohledu bylo zjisténo, Ze

e vlastnosti produktu jsou v souladu s poZzadavky technické specifikace

e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadne
fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zménée

skute€nosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5 Pfilohy
1

. Protokol €. 030-064674 o zkouskach dlazebnich desek, vydal TZUS Praha s. p.,
poboc¢ka Plzen. (5 stran)
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