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Certifika¢ni organ
Pobocka 0300 — Plzen

ZPRAVA O DOHLEDU

certifikagni schéma 3 podle CSN EN ISO/IEC 17067 zahrnujici odb&r a zkouseni vzorki produktu spojené
s posouzenim systému fizeni vyroby a dozor nad systémem fizeni vyroby spojeny se zkousenim vzorkil odebranych
v misté vyroby

¢. 030-064823

Nazev produktu:

CSB - tvarnice bednici
typ / varianta: podle &l. 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 413 CSN EN 15435

(jednotlivé druhy vyrobki na str. 2) i
Vyrobce:
CS-BETON s. r. o.
ICO: 472 87 586 .
i adresa: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184
Vgrobna: CS BETON s.r.o.
ICO: 472 87 586 .
adresa: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184
Zakazka: Z030170017
Cislo certifikatu: 030-055627 ze dne: 23.03.2020

Pocet stran zpravy véetné strany tituini: 4 Poget stran pfiloh: 4 ; /
Osoba odpovédna za obsah této zpravy:
!

Martin Sindelar

vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:

Razitko certifikagniho organu

¢/ S
Ing. Alexander Trinner
zastupce vedouciho certifikaéniho organu

u Plzen, 8. ¢ervna 2023

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho certifikagniho organu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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VSeobecné udaje

Udaje o vyrobci
Obchodni jméno: CS-BETON s. r. o.
Sidlo: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184

Udaje o produktu
Nazev produktu:

CSB - bednici tvarnice 10, CSB - bednici tvarnice 15, CSB - bednici tvarnice 20, CSB -
bednici tvarnice 25, CSB - bednici tvarnice 30, CSB - bednici tvarnice 40, CSB - bednici
tvarnice 50

Popis a pouziti: CSB — tvarnice bednici z oby&ejného betonu jsou dutinové tvarnice uréené
pro vytvareni vnitinich i vnéjSich stén jako ztracené bednéni vypln&né betonem. Jsou
vyrabény v délce 500 mm, v Sifkach 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500 mm a ve vysce

250 mm.

Jako reprezentant ke zkouskam byla vybrana CSB - tvarnice bednici 30

Technicka specifikace, popr. technické pfedpisy (v plathém znéni)

e CSN EN 15435:2009 Betonoveé prefabrikaty - Bednici tvarnice z oby¢ejného a lehkého
betonu - Vlastnosti vyrobku - &l. 4.4, 4.5, 4.7, 4.9, 4.13

Seznam ostatnich podkladii pouzitych pfi dohledu

¢ Technicky katalog dil: Dopravni infrastruktura a DiUm a zahrada
¢ Certifikat &. 2701/2020 CSN EN ISO 9001:2016 vydany TZUS Praha s.p.
dne 2020-09-30, platny do 2023-09-29

¢ Osvédceni o akreditaci €.168/2020 od CIA pro AZL &. 1500 zkugebni laboratof CS
BETON ze dne 2020-03-16, platné do 2025-03-16.

¢ Seznam dokumentace SRV pro CS BETON

¢ Kontrolné zkusebni plan

¢ TP na vyrobu

¢ Metrologicky fad

¢ Vysledky kontrolnich zkou$ek provadénych vyrobcem

¢ CSN EN 13198:2004 Betonové prefabrikaty — Uliéni vybaveni a zahradni vyrobky,

pfiloha A

Informace o pfedchozim dohledu

e Jedna se o fadny dohled. Pfedchozi dohled byl ukonéen vydanim zpravy &. 030-063338
od TZUS Praha, s.p. — pobogka Plzef ze dne 2022-07-04 s kladnym vysledkem.
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2 Prubéh dohledu
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Datum provedeni:  07.06.2023

Dohled vykonali:

Vedouci posuzovatel: Martin Sindelar
Posuzovatel: Ing. Josef Kabat

Zplisob a rozsah dohled

Byl proveden pravidelny dohled zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby
z hlediska jeho souladu s technickou dokumentaci a zaji§téni jeho Fadného fungovani
a kontrolu dodrZeni pozadovanych viastnosti zkouskami vzorkl produktu v rozsahu
stanoveném vybranymi &lanky technické specifikace CSN EN 15435,

Odbér vzorki ceNl Og

5 S
Datum odbéru: 29.03.2023 8 gamkacn,
Odbér proved!: Martin Sindelaf (’.
Zplsob odbéru: nahodny vybér \

Vysledky zkousek produktu

Vysledky posouzeni systému fizeni vyroby

Vysledky z dozoru jsou uvedeny v zaznamu z provérky systému fizeni vyroby, ktery je
archivovan v prvotnich zaznamech o posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci. V prabéhu
dozoru nebyly zjistény neshody

3 Vyhodnoceni vysledk( dohledu

3.1 Vyhodnoceni vysledkl zkou$ek produktu
Sledovana Protokol o Zkusebni Vysledek Pozadované’l Vyhodno-
viastnost zkousce postup zkousky SeRlargRand ceni
droven
1 2 3 4 5 6
Geometrické D:
lastnosti =
vias 500 + 5 mm
- delka | {(mm) Seiadiknzkoudeh
- itka tb (mm) CSN EN 772-16 jsﬁiveﬁgznguse ggg f35 r5nm
. - -5 mm .
- vySka h (mm) 030-064642 CSN EN 15435 | v protokole o vyhovuje
- pravouhlost (mm) zkouskach max. g mm
- rovinnost tlozné TR, . M0t
plochy (mm)
Mechanicka P: Pozadavek CSN
pevnost: Vysledky zkousSek |EN 15435¢l.4.9.2 -
- pevnost zeber i jsou uvedeny vyhovuje bez :
v tahu (N/mm?) 030-064642 | CSN EN 15435 v protokole o zkouseni Vyhovije
- pevnost boénic zkougkach
v ohybu (N/mm?) D: min 2,4 N/mm?
i
hmotnost 030-064642 |CSN EN 1340 ] y D: 2100 + 10% vyhovuje
iz v protokole o
materialu “l .
zkouskach
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Trvanlivost 25 zmraz. cykll D: 25 zmraz. cykll .
030-064642 |CSN EN 1340 bez poskozeni bez poskozeni vyhovuje
Raakcona ohah - CSN EN 13501-1 g:gi?;n?ez D: A1 bez zkouseni | vyhovuje

3.2 Vysledek posouzeni systému Fizeni vyroby:
e Technickd dokumentace vyrobce CS BETON s. r. 0. obsahuje popis systému fizeni
vyroby vyse uvedeného vyrobce.

e Pri posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v technické specifikaci CSN EN 15435

e V prabéhu posuzovani nebyly zjistény neshody.

e Systém fizeni vyroby je v souladu s technickou specifikaci.

3.3 Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti certifikatu
Nedoslo ke zmé&nam okolnosti, za kterych byl certifikat vydan

4 Zavér

Pfi dohledu bylo zjisténo, ze
e vlastnosti produktu jsou v souladu s pozadavky technické specifikace
e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné

fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené vtéto zpravé plati za pfedpokladu, Zze nedojde ke zméné
skute¢nosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5 PFilohy
1

. Protokol &. 030-064642 o zkouskach bednicich tvarnic. (4 strany)

KONEC ZPRAVY




