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ZPRAVA O DOHLEDU

podle § 5 nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., ve znéni nafizeni viady &. 312/2005 Sb. a nafizeni viady &.
215/2016 Sh.

¢. 030-064826

Nazev vyrobku:

CSB - Zlabovky

typ / varianta: CSB-Zlabovka 20, CSB-Zlabovka 60, CSB-Zlabovka 60-rovné hrany, CSB-Zlabovka 75
a CSB-Zlabovka svahova

vyrobce:
CS - BETON s.r.o.
ICO: 47287586
adresa: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litoméfice
vyrobna: CS-BETONs.r.o.
adresa: Velké Zernoseky 184, 412 01 Litomeéfice
zakazka: Z030170017

Cislo certifikatu: 204/C5/2017/030-055152 Ze dne: 22. bfezna 2021
Pocet stran zpravy véetn& strany titulni: 5 Pocet stran priloh: 3
Osoba odpovédna za obsah této zpravy:

Martln Sindelar
vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy:

Razitko autorizované osoby 204

Plzen, 8. ¢ervena 2023

A SE
A Ing. Alexander Trinner
* zastupce vedouciho autorizované osoby 204

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho certifikaéniho organu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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1.

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

VSeobecné udaje

Udaje o vyrobci
Obchodni jméno: CS BETON s. r. 0. )
Sidlo: 412 01 Litoméfice, Velké Zernoseky 184

Udaje o vyrobku

Popis vyrobku a jeho pouziti ve stavbé:

CSB - Zlabovka je prefabrikovany betonovy dilec ve tvaru Zlabu ke zpevnéni a ztuzeni
dna a ¢asti stén kanald, prikopu, rigold, stok, drenazi a jinych konstrukci a staveb,
které jsou soucasti melioraci dopravnich staveb a rozliénych terénnich Gprav a jsou

ur€eny k obCasnému ¢i trvalému vedeni vody. Na vyrobek se vztahuji vybrana
ustanoveni TKP 10, TKP 18 a TP192 (vyrobky v pusobnosti MD CR).

CSB - Zlabovka je uréena pro stupen vlivu prostiedi XF4 podle CSN EN 206+A1 a TKP
18 (vyrobky v plsobnosti MD CR)

Seznam vyrobku a zakladni rozméry jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Oznadeni Rozméry v mm

vyska délka Sitka
CSB - Zlabovka 20 100 250 200
CSB - Zlabovka 60 140 330 620
CSB — Zlabovka 60- rovné hrany 140 250 600
CSB — Zlabovka 75 155 330 800
CSB - Zlabovka svahova 302 490 710

Jako reprezentant ke zkouékam byla vybrana CSB - Zlabovka 60

Zatfidéni vyrobku dle nafizeni viady:

e Podle pfilohy 2 NV &. 163/2002 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu, je vyrobek
zarazen do skupiny vyrobku €. 1 pofadové &islo 10 a zpusob jeho posuzovani
shody odpovida § 8 tohoto NV. V souladu s § 10 byla posuzovana shoda vyrobku
podle § 5.

Technicka specifikace (popf. technické predpisy) vztahujici se na certifikaci
vyrobku (v platném znéni)

e Stavebni technické osvédéeni (STO) &. 030-055150 vydané TZUS Praha —
pobocka Plzeri, ze dne 2017-06-08 platné do 2020-06-08

- prodlouzené dokumentem ¢&. 030-059812 ze dne 09.06.2020 do 08.06.2023
- prodlouzené dokumentem ¢. 030-055150 ze dne 30.05.2023 do 08.06.2026

Seznam ostatnich podkladii pouzitych pfi dohledu

¢ Technicky katalog dil: Dopravni infrastruktura a Dim a zahrada

¢ Certifikat & 2701/2020 CSN EN ISO 9001:2016 vydany TZUS Praha s.p. dne
2020-09-30, platny do 2023-09-29

¢ Osvédeeni o akreditaci &.168/2020 od CIA pro AZL &. 1500 zkusebnl Iaborator CS-
BETON ze dne 2020-03-16, platné do 2025-03-16. Aol

Seznam dokumentace SRV pro CS BETON

Podnikova norma €. 4/98 na vyrobek CSB-Zlabovka

Kontrolné zkusebni plan

TP na vyrobu

* S o o
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1.5.

2.

2:1:

2.2,

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

¢ Metrologicky fad

Vysledky kontrolnich zkou$ek provadénych vyrobcem

¢ TKP 18 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — Kapitola
18 Beton pro konstrukce

¢ TKP 10 Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci — Kapitola
10 Obrubniky krajniky chodniky a dopravni plochy

¢ TP 192 DlaZby pro konstrukce pozemnich komunikaci — Technické podminky

¢+ TN 01.10.01: Prefabrikované nenosné betonové vyrobky z lehkého nebo hutného
betonu uréené pro nekonstrukéni pouziti.

¢ CSN 73 1326/Z1 Stanoveni odolnosti povrchu cementového betonu proti plusobeni
vody a chemickych rozmrazovacich latek

¢ CSN EN 13501-1 Klasifikace stavebnich vyrobkii a konstrukce staveb. Cast 1:
Klasifikace podle vysledk( zkou$ek reakce na oherl

¢ CSN EN 13791 Posuzovani pevnosti v tlaku betonu v konstrukcich a
v prefabrikovanych betonovych dilcich.

¢ CSN EN 13369 Spoleéna ustanoveni pro betonové prefabrikaty.

¢ CSN EN 1340 Betonové obrubniky. Pozadavky a zkusebni metody.

*

Informace o predchozim dohledu

e Jedna se o fadny dohled. Pfedchozi dohled byl ukonéen vydanim zpravy &. 030-
063352 od TZUS Praha, s.p. — pobocka Plzef ze dne 2022-07-11 s kladnym
vysledkem.

Priubéh dohledu

Datum provedeni: 07.06.2023

Dohled provedili:

Vedouci posuzovatel: Martin Sindelar
Posuzovatel: Ing. Josef Kabat

Zptsob a rozsah dohledu

Pfi dohledu byly provedeny zkousky vyrobku a posouzeni systému Fizeni vyroby
v rozsahu stanoveném technickou specifikaci STO ¢&. 030-055150.

Jedna se o pravidelny dohled.

Odbér vzorku

Datum odbéru: 29.03.2023
Odbér proved!: Martin Sindelar
Zpusob odbéru: nahodny vybér

Vysledky zkousek vyrobku

Protokol &. 030-064671 o zkougkach Zlabovek ze dne 2023-05-05, vydany TZUS Praha,
S.p. — pobocka Plzen

Vysledky dohledu nad systémem fizeni vyroby

Vysledky z dozoru jsou uvedeny v zaznamu z provérky systému fizeni vyroby, ktery je
archivovan v prvotnich zaznamech o posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci. V prib&hu
dozoru nebyly zjistény neshody
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3. Vyhodnoceni vysledki dohledu

3.1.

Tab. 2 Vysledky posouzeni

Vyhodnoceni vysledkii zkousek vyrobku

délka < 1/10 délky
hrany

Sledovana Protokol o ZkuSebni Vysledek Pozadovana / Vyhodno-
vlastnost zkousce postup zkousky deklarovana droveri ceni
1 2 3 4 5 6
D: charakteristicka
Pevnost 66—-69 3,5 N/mm?2 i
viokybu 030-064671 | CSN EN 1340 N/mm2 Jednotliva min. vyhovuje
2,8 N/mm2
Odolnost
A Metoda A 100 .
DelRALINL 030-064671 CSN 731326 | cykld odpad o e ozdpad vyhovuje
pusobeni 190 40 q/m? 1000 g/m
prostfedi 403
D: tolerance
o Kapitola 3.1 | 330+4 mm
G;‘;’:qit{'c';?lc& 030-064671 | SSN 73 0212-5| protokoluo | 5703 mm vyhovuje
P ry zkousSce. 140+£3 mm
60+3 mm
x . Posouzeni dle " ur
Rea!«:e na Dle zku$ebni SSN EN tfida A1 bgz TndavA1'bez vyhovuje
ohef normy zkouseni zkousgeni
13501-1
D: Povrch: kaverny
max. & 15 mm a
hloubka 10 mm
Vizualné ve Bez kaveren a | Pogkozeni hran: .
znie vyrobné CSN EN 13369 poskozeni hran | poskozeni vyhovuje
hrans20mm

3.2. Vyhodnoceni dohledu nad systémem Fizeni vyroby nebo kontroly vyrobku

e Technicka dokumentace vyrobce CS-BETON s.r.o. obsahuje popis systému fizeni
vyroby vy$e uvedeného vyrobce.

¢ Pri posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych
v technické specifikaci STO ¢. 030-055150

e Neshody nebyly zjistény

3.3. Vyhodnoceni dodrzovani dal$ich podminek platnosti certifiké_;tl_.i"c’"'l[.-- vang ¢

e nedoslo ke zm&nam okolnosti, za kterych byl certifikat vydan/ < -

4. Zavér

Pfi dohledu bylo zji§téno, ze

e vlastnosti vyrobku odpovidaiji technické specifikaci, technickym piedpistm.
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e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci a je zajisténo jeho fadné
fungovani.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné
skute€nosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5. Prvilohy
Protokol €. 030-064671 o zkouskach Zlabovek (3 strany)

KONEC PROTOKOLU




