
Příloha je nedíInou součástí
osvědčení o akreditaci č,z 19912015 ze dne: 20.03.2015

Akreditovaný subjekt podle ČsN rx ISO/IEC 17025:2005:

CS-BETON s.r.o.
Zkušební laboratoř CS-BETON

Velké Žernoseky I84,4I2 01 Litoměřice

Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy.

Zkoušky:

Pořadové
číslo l)

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody

předmět zkouškv

lx Měření ryšky překr5,tí ocelové
výztuže betonem

CSN 73 2011, příl. A Betonové konstrukce

2* stanovení obsahu vzduchu
tlaková metoda

čsNEN l2350-7 cershŇ beton

J Stanovení zrnitosti - sítový
rozbor

CSN EN 933-1 Kamenivo

4 Stanovení odolnosti povrchu
cementového betonu proti
působení vody a CHRL

CSN 73 1326,změnaZ),,
metoda A a C

Ztvrdlý beton

5+ stanovení konzistence zkouškou
rozlitím

CSN EN 12350-5 cersfiŇ beton

6 stanovení celkové nasákavosti CSN EN 1338, příl. E

čsN BN 1339, příl. E
čsN BN 1340, příl. E

Dlažební blo§, desky a

obrubníky

a* Stanovení obj emové hmotnosti čsNEN 12350_6 cerstvÝ beton

8 Stanovení objemové hmotnosti
zkušebních těles

CSN EN 12390-7, mimo čl"
5.5.2+ 5.5.4

Ztvrdlý beton

9 Stanovení pevnosti v tlaku
zkušebnícli těles

CSN EN 12390-3 Ztvrdlý beton

10 Stanovení pevnosti v tlaku CSN EN 772-1 Zdiciprvky
1l Stanovení odolnosti proti

zmrazov áni a r ozmrazování při
p oužiti r ozmr azov ac ích s o 1í

čsN BN 1338, příl. D
čsN p,N 1339, příl. D

čsN BN 1340, příl. D

B etonové dlažební bloky,
desky a obrubníky

l2 stanovení rozměrů CSN EN 1338, příl. C
čsN pN 1339, příl. C
čsN BN 1340, příl. C

B etonové dlažebni bloky,
desky a obrubníky

13 Stanovení odolnosti proti obrusu CSN EN 1338, příl. G
čsN BN 1339, příl. G
čsN BN 1340, příl. G

B etonové dlažebni bloky,
desky a obrubníky

14 Stanovení pevnosti v příěném
tahu

CSN EN 1338, příl. F Betonové dlažební bloky

15 Stanovení charakteristiky
vzduchových pórů l P- 5X Ztvrdlý beton
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 19912015 ze dne: 20.03.2015

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025:2005:

CS-BETON s.r.o.
Zkušební laboratoř CS-BETON

Vetké Žernoseky I84, 4I201 Litoměřice

') v případě, že laboratoř provádí zkoušky mimo/i mimo své stálé prostory, jsou týo zkoušky u pořadového čísla
označeny hvězdičkou

vysvětlivky a zkratky:

CHRL - Chemické rozmrazovací

Pořadové
číslo l)

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody Předmět zkoušky

I6 stanovení rozměrů CSN EN 772-16 Zdicí prvky

I7 Stanovení pevnosti v ohybu CSN EN 1339, příl. F

čsN BN 1340, příl. F

Betonové dlažební desky
a obrubníky
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